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試験内容
腐食液によって、鋼のマクロ組織を現出させる。

試験条件
主に鉄鋼材料
※耐食性の高い鉄鋼材料および非鉄材料については担当者に相談ください。

準備の仕方
試験片製作にあたっては、事前に担当者へ相談してくだ

さい。
別途、被検面の調整費用をいただく場合があります。

関連規格
JIS G 0553「鋼のマクロ組織試験方法」



試験片の一例

突合せ溶接接手

すみ肉溶接接手

鉄筋のフレア溶接接手


