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陶磁器分野における AI、 IoT 活用技術の開発（その１）

陶磁器科　稲尾　恭敬、吉田　英樹
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図 1  長崎県の窯業・土石製品製造業　従業者数合計
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2．実験方法
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図 2　IoT センサー(上)と CO ガスセンサー(下)

図 3　0.1m  ガス焼成炉内の様子

図 4 Node-REDページ画面（(a) リアルタイム表示画面、(b)温度グラフ、(c)カメラ画像））
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3．結果と考察

3.1　温度、CO ガス濃度測定機材
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図 5　0.1m ガス焼成炉の温度計測結果
　     及び熱電対測定位置における最高温度
        ①～⑨：リファサーモ熱履歴温度
　　      ●  ：熱電対最高温度

図 7  0.1m ガス焼成炉の内部構造模式図図 6　0.1m ガス焼成炉の温度計測試験結果（SK9還元焼成）
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